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INSTRUKCJA MONTAZOWA SCIAN OPOROWYCH TYPU-L

Elementy oporowe w budownictwie rolniczym majg
zastosowanie do budowy zasiekdw, silosdw, bunkréw, .
tuneli oraz budowy réznych zbiornikdw naziemnychi
podziemnych. Prefabrykowane elementy betonowe to
nagjszybsza metoda budowy frwatych, wytrzymatychi
niezawodnych systemdw magazynowych pasz, kiszonek
oraz innych materiatéw sypkich.
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BETON: od C16/20 do C30/37
STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN

Obcigzenie
Na $ciane dziatajg obcigzenia zwigzane z ciezarem zasypki
oraz ciezarem wiasnym konstrukcji.
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Posadowienie

Sciany oporowe nalezy ustawiaé bezposrednio na warstwie

chudego betonu C12/15 grubosci 15cm i warstwie

wyrownujgcej grubosci 5cm. Konstrukcje nalezy posadowi¢ na warstwie mrozoodpornego materiatu (kruszywa), az do
poziomu przemarzania gruntu.

Drenaz

W przypadku mozliwosci wystgpienia zrédta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia sciany oporowe;j
oraz aby odprowadzi¢ wode opadowag przesgczajaca sie do podtoza, nalezy zastosowac drenaz. Co ok 50m nalezy
zastosowac studzienke kontrolng.

Wzdtuz pionowej ptyty sciany oporowej nalezy wykonac warstwe filtrujgca z pospotki, zwiru, ttucznia lub piasku grubego.
W przypadku duzego naptywu wod wzdtuz stoku naturalnego, aby zredukowac obciazenie konstrukcjiwywotane woda
opadowa, rowniez w tym miejscy nalezy wykonac warstwe filtrujgca.

Zasypka
Jako zasypke nalezy stosowac zageszczone piaski Srednie i grube.
Montaz i wbudowanie elementéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
koparek
betoniarek
dzwigow samochodowych o udzwigu 5T
zageszczarek ptytowych wibracyjnych

ubijakdéw recznych i mechanicznych
tadowarek

Przygotowanie podtoza

Wszystkie wykonywane roboty ziemne powinny odpowiadac¢ wymaganiom odpowiednich norm.
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Wykopy pod mur oporowy moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu
recznie do glebokosci nie wiegkszej niz 2 m. W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywac¢ wykop ze skarpa
zapewniajgca statecznos¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu. Goérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odktadu lub rozplantowac¢ w poblizu miejsca budowy. Pod $ciane oporowa nalezy wykona¢ podbudowe ze zwiru
grubego zageszczonego. W przypadku gdy grunt rodzimy, na ktorym posadawiana jest $Sciana oporowa jest
wysadzinowy, gtebokos¢ podbudowy musisiega¢ minimum do poziomu przemarzania gruntu.

Murki o wysokos$ci od 105cm nalezy posadawia¢ na warstwie chudego betonu C12/15 grubosci 15cm. Bezposrednio
pod Sciang oporowg nalezy zastosowac warstwe wyrownawczag grubosci 5cm z betonu C12/15 (jastrych).

Posadowienie prefabrykatow

Prefabrykaty, na miejscu ich posadowienia, umieszcza¢ nalezy za pomoca dzwigow. Do przenoszenia
elementow stuzg haki montazowe wbetonowane w konstrukcje $ciany. Podczas przenoszenia nalezy wykorzystac
wszystkie znajdujgace sie na prefabrykacie haki. W przypadku wystepowania zmiany wysokosci posadawianych
prefabrykatow, ich montaz nalezy zacza¢ elementow nizszych. Na S$ciany, po stronie gruntu zasypowego nalezy
zastosowac izolacje przeciwwilgociowg. lzolacje wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie S$ciany oraz plyty
fundamentowej masg asfaltowa. Dodatkowo, od strony gruntéw zasypowych, przerwy pomiedzy poszczegdolnymi
elementamiuszczelni€ wysoko elastyczng mata bitumiczna.

POLACZENIE SCIAN Potqczenie wyps!ni¢ betonem zalewowym
elastycznym
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Utozenie zasypki

Przed utozeniem zasypki wykonac drenaz. Zasypke wykonac nalezy z piaskow grubychi$rednich. Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubos¢ nie powinna przekraczac: przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm, przy zageszczaniu ubijakami
mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Odlegtosc¢ urzadzen zageszczajacych od posadawianej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm.

Transport

Transport $cianek oporowych srodkami przewozowymi powinien odbywac sie jedynie w potozeniu ,,na romb". Liczba
prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i nosnosci srodka
tfransportowego. Prefabrykaty muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnien
zapobiegajgcych spadnieciu lub przemieszczaniu sie elementu na srodku transportowym w czasie jazdy.

Montaz Prefabrykowanych $cian oporowych typu - L
nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do przeprowadzania tego rodzaju
prac oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa BHP.
Instrukcja petni jedynie role doradczg w procesie montazu, zatadunku/roztadunku prefabrykatéow
i nie jest podstawa do odpowiedzialnos$ci prawnej badz finansowej producenta, wynikajacej z jej zastosowania.
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